Дневное и заочное обучение Вопросы для экзаменов по дисциплине «Материаловедение»
	№
	Содержание вопроса
	Литература

	1.
	Кристаллическое строение идеальных металлов. Тип химической связи в металлах. Типы кристаллических решеток и их характеристика. Явление полиморфизма.
	[1]стр.9-19

	2.
	Кристаллическое строение реальных металлов. Дефекты кристаллического строения и их характеристика. Влияние дефектов на прочность металлов.
	[1]стр.26-29

	1.
	Пластическая    деформация    реальных    поликристаллических    металлов.     Свойства пластически   деформированных   металлов.   Возврат   и   рекристаллизация.   Сущность "процессов.
	[1] стр.66-72

	4.
	Механизм процесса кристаллизации. Модель зарождения и роста кристаллов по Чернову. Влияние скорости кристаллизации на размеры зерен.
	[1] стр.37-42. см. также [2,3J

	5.
	Сплавы. Типы и строение сплавов.
	[2,31

	6.
	Аморфные   мебталлические   материалы   и   их   характеристика.   Необходимые   условия получения аморфных сплавов. Строение и свойства.  Влияние нагрева на механические свойства. Способы получения аморфных сплавов. Применение.
	[1] стр.44-45

	7.
	Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов (Fe-C). Строение фаз. Превращения в сплаве У7 при нагреве.
	[1]стр.55-61

	X.
	Сущность    и    назначение   термообработки.    Основные    виды   термообработок,    их характеристика. Структура и свойства стали после соответствующих термообработок.
	[1[ стр. 97-109

	9.
	Превращения при закалке и отпуске (низком, среднем и высоком). Свойства сталей после термообработок.
	[11 стр. 100-109


	10.
	Мартснситнос   превращение.   Особенности   превращения.   Характеристика   продуктов превращения.
	[11стр.93-97

	II.
	Диаграмма изотермического превращения аустснита. Строение и свойства продуктов превращения.
	[1]стр.91-96

	12.
	Химико-термическая    обработка.    Сущность    обработки.    Стадии    процесса    и    их характеристика.
	[1] стр. 110-122

	1.1
	Легирующие элементы стали. Распределение легирующих элементов в стали, их влияние на структуру и свойства стали.
	[1[ стр. 148-150

	14.
	Азотирование. Сущность процесса. Режимы азотирования. Роль легирующих элементов в стали. Структура и свойства азотированного слоя.
	

	15.
	Конструкционные стали, их характеристика. Классификация конструкционных сталей. Марки сталей. Термообработка сталей.
	[1J стр.139-161

	16.
	Цементация.  Характеристика  процесса  цементации.  Режимы. Термообработка после цементации. Структура и свойства цементованного слоя.
	[1]стр.147-148, [1] стр.111-115

	17.
	Инструментальные стали. Требования, предъявляемые к ним. Классификация сталей по группам, их характеристика, марки сталей. Термообработка сталей.
	[1J стр.361-369

	IS.
	Твердые сплавы. Способы получения. Назначение сплавов,Типы сплавов и их свойства. Марки сплавов.
	[lj стр.366-368

	19.
	Быстрорежущие  стали.   Их  характеристика.   Марки  стали.   Режимы  термообработки. Особенности     процесса     термообработки.     Структура     и     свойства     стали     после термообработки.
	[1]стр.362-366

	20.
	Материалы с высокими упругими свойствами. Пружинные и рессорные стали. Режимы термообработки. Структура и свойства стали после термообработки.
	[1[ стр.201-206

	21.
	Жаростойкие   стали.    Их   характеристика.    Кинетика   процесса   окисления:   Способы повышения жаростойкости.
	[11стр.278-283

	22.
	Жаропрочные стали. Классификация жаропрочных сталей. Их свойства. Характеристика ползучести  и длительной   прочности.  Способы  и  режимы упрочнения жаропрочных сталей.
	[11стр.284-294

	23.
	Алюминий  и  алюминиевые сплавы.  Типы  сплавов.   Упрочняемые  и  неупрочняемые сплавы. Режимы упрочнения. Структура и свойства сплавов после упрочнения.
	[11 стр.207-218

	24.
	Сплавы на основе меди. Общая характеристика и классификация медных сплавов. Состав и термообработка сплавов.
	[1]стр.175-184

	25.
	Шарикоподшипниковая   сталь.   Марки   стали.   Назначение.   Режимы  термообработки. Структура и свойства после термообработки.
	[1] стр.191-194

	26.
	Диаграмма состояния. Принцип построения диаграммы состояния и ее характеристика.
	[2. 3J

	27.
	Магнитные материалы.  Классификация по магнитным свойствам. Их характеристика. Марки. Режимы термообработки. Свойства.
	[1J стр. 155-157
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