27.

Магнитные материалы. Классификация по магнитным свойствам. Их характеристика. Марки
Режимы термообработки. Свойства.
___
Рекомендуемая литература.
Арзамасов Б.И. и др. Материаловедение. М.: Машиностроение. 1989. 384 с.
Хусаинов М. А. Теория и практика формирования структуры и свойств металлических мате
риалов. 1999. 100 с.
Гуляев А. П. Металловедение. М.: Металлургия. 1986. 544 с.
Гуляев А. П. Металловедение. М.: Металлургия. 1978. 646 с.
28.
29.
30.
31
32.
^33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41
42.
43.
44.
45.

Дисциплина ТКМ Вопросы к экзаменам по технологии конструкционных материалов
Чугуны белые и серые. Классификация белых^чугунов по форме графитовых включений.
Титан и его характеристика. Титановые сплавы.
Неметаллические материалы. Полимеры: строение, полимеризация.
Пластмассы: термопластичные, термореактивные, газонаполненные. Состав и свойства пласт​масс.
Механические свойства материалов. Их характеристика. Способы опрбеделения их свойств.
Способы упрочнения металлов и сплавов. Сущность процессов упрочнения.
Композиционные материалы. Их характеристика и классификация. Способы производства
композиционных материалов. Структура и свойства композиционных материалов (волокни-
стых, слоистых, дисперсно-упрочненных).

Порошковые материалы. Способы получения порошков. Технологические этапы производства
деталей методом порошковой металлургии. Характеристика процессов, структура и свойства
порошковых материалов.       
___
Литейное производство. Сущность литейного производства. Элементы литейной формы (ли​
тейная опока, литейная модель, литейные стержни, литниковая система и т. п.), их характери-
стика и назначение. Литьё в земляные и металлические формы.

Основы обработки металлов резанием. Сущность процесса резания. Обработка заготовок на
токарных, сверлильных и фрезерных станках. Режимы резания и инструменты.

Прокатное производство. Сущность процесса. Продукция прокатного производства. Ковка и штамповка.
Сущность обработки металлов давлением. Волочение металла. Схема волочения. Структура и
свойства после холодного и горячего волочения.

Электродуговая сварка. Сущность процесса. Схемы дуговой сварки. Режимы ручной дуговой
сварки.

Производство стали. Сущность процесса. Характеристика этапов плавки.
Производство чугуна. Материалы, применяемые в данном производстве. Подготовка руд к
плавке. Процесс выплавки чугуна. Продукты данной плавки.

Контактная сварка. Схема сварки. Циклограмма сварки.
Диаграмма изотермического распада мартенсита. Строение и свойства продуктов распада.
Резина: состав и свойства. Способы получения резинотехнических изделий.
Рекомендуемая литература
1. Дальский А. М. и др. Технология конструкционных материалов. М.: Машиностроение. 1985. 448 с.
2. Арзамасов Б. И. и др. Материаловедение. М.: Машиностроение. 1989. 384 с.
3. Хусаинов М. А. Порошковые и композиционные материалы. В. Новгород. 1998. 55 с.
4. Хусаинов М. А. Теория и практика формирования структуры и свойств металлических материалов.
В. Новгород. 1999. 100 с.
5. Хусаинов М. А. производство и обработка конструкционных материалов. В. Новгород. 200. 32 с.
6. Хусаинов  МС.  а.  Детали  автомобиля  «Жигули»,  их  материалы,  термообработка  и  свойства.
КАТАЛОГ: В. Новгород. 2001. 53 с.
