Экзаменационные вопросы по дисциплине
 «Пропедевтическая стоматология  с курсом материаловедения»
 (пропедевтика ортопедическая)
2 курс, 3 семестр
1.
Сплавы, свойства и клинико-технологические требования к ним. Технология обработки.

2.
Сплавы применяемые в стоматологии. Их состав и свойства. Нержавеющая сталь.

3.
Сплавы применяемые в стоматологии. Их состав и свойства. Сплавы хрома и кобальта.

4.
Полимерные материалы. Классификация. 

5.
Полимерные материалы, полимеризация.

6.
Полимерные материалы, поликонденсация.

7.
Пластмассы горячего отверждения, свойства, применение.

8.
Пластмассы холодного отверждения, свойства, применение.

9.
Абразивные материалы, классификация, свойства, применение.

10.
Полировочные средства, состав полировочных паст, предназначенных для золота, КХС, пластмассы. 

11.
Гипс: химическая характеристика, дегидратация. Вещества, ускоряющие и замедляющие кристаллизацию гипса.

12.
Воски, применяемые в зуботехнической лаборатории. Состав, назначение.

13.
Материал для моделирования. Классификация, животные и растительные воски.

14.
Материал для моделирования. Воск базисный, бюгельный, свойство, применение.

15.
Сплавы из благородных металлов, свойство, применение.

16.
Оттискные материалы, предъявляемые к ним требования. Оттискные ложки, виды оттисков.

17.
Эластические оттискные материалы, классификация, свойства, применение

18.
Искусственные зубы. Материалы, фасоны, размеры, цвет.

19.
Фарфор и металлокерамика. Классификация фарфоровых масс.

20.
Фарфоровые массы для металлокерамика. Ситаллы

21.
Материалы для отделки стоматологических изделий. Изоляционные и покрывные материалы

22.
Пластмассы акриловой группы. Физико-химические свойства. Назначение.

23.
Материалы, применяемые при починке съемных пластиночных протезов, методы починки протезов.

24.
Нержавеющая сталь в ортопедической стоматологии. Состав, свойства, назначение.

25.
Сплав КХС (кобальто-хромовый). Состав, свойства, назначение.

26.
Состав серебряного припоя, химические и физические свойства. Применение.

27.
Термопластические оттискные материалы, свойство, применение.

28.
Базисные материалы, применение, свойства.

29.
Физико-химические свойства сополимеров.
30.
Организация стоматологической поликлиники. Эргономика в стоматологии.

31.
Методы обследования стоматологического больного. Деонтология. Правила заполнения медицинской документации. 

32.
 Санитарно-гигенические требования к помещению для ортопедического кабинета. Оборудование и оснащение ортопедического кабинета. Техника безопасности.

33.
Эргономические основы организации рабочего места. Техника безопасности. 
34.
Функциональные помещения зуботехнической лаборатории. Санитарно-гигиенические требования к ним. Техника безопасности в зуботехнической лаборатории

35.
Зубные ряды, зубные дуги.  Факторы обеспечивающие устойчивость  зубов в зубном ряду. Анатомо-функциональные особенности органов зубочелюстной системы. Пародонт: периодонт, костная ткань альвеолы, десна, слизистая, многослойный плоский эпителий в норме. 

36.
Биомеханика жевательного аппарата. Вертикальные, сагиттальные, трансверзальные движения нижней челюсти. Суставные, резцовые пути, углы. 

37.
Артикуляция и окклюзия, их определение. Виды окклюзии; признаки, характеризующие центральную окклюзию.Артикулятор. Виды артикуляторов.
38.
Прикус. Виды прикуса. Аномалии прикуса. Классификация.Характеристика ортогнатического прикуса.
39.
Разновидности дефектов зубных рядов, классификация по Кеннеди.

40.
Клинико-лабораторные этапы изготовления штампованной металлической коронки.

41.
Правила и этапы препарирования зубов под полные штампованные коронки. Ошибки. Профилактика.

42.
Техника изготовления штампованной коронки комбинированным и наружным способами. Оборудование, инструментарий и материалы.

43.
Понятие о препарировании зубов. Абразивный инструментарий. Проблема боли при препарировании зубов. Методы обезболивания, применяемые в ортопедической стоматологии.

44.
 Правила и этапы препарирования под пластмассовые, цельнолитые, фарфоровые коронки, комбинированные. Ошибки. Профилактика.
45.
Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитой, фарфоровой,         комбинированной. Методика получения разборной модели.

46 .
 Вкладки, классификация, особенности препарирования полостей под вкладки. ИРОПЗ по Меликевичу.

47.
Методы изготовления вкладок. Особенности моделирования вкладок.

48.
Виды штифтовых конструкций. Показания к применению штифтовых зубов.

49.
Подготовка корня зуба под штифтовые конструкции. Моделирование штифтовой конструкции из воска и специальных материалов.

50.
Классификация мостовидных протезов, этапы изготовления паяных мостовидных протезов.
51.
Этапы и особенности препарирования зубов под опорные коронки мостовидных протезов.

52.
Виды оттисков. Оттискные ложки. Этапы получения анатомического оттиска и его оценка.

53.
 Методика припасовки коронок, получения оттиска с коронками, отливка модели для изготовления мостовидного протеза. Методика фиксации моделей в окклюдатор или артикулятор.

54.
 Клинические и лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов.
55.
 Характеристика базиса съемного пластиночного протеза. Границы протезноголожа. Строение слизистой оболочки протезного ложа. Классификация Суппли. 

56.
Методика изготовления прикусных восковых шаблонов с окклюзионными валиками, требования, предъявляемые к ним.

57.
 Определение центральной окклюзии в клинике при частичной потере зубов.

58.
Понятие о стабилизации и фиксации протеза. Характеристика элементов фиксации. Кламмерная фиксация. Кламмерная линия.

59.
 Характеристика искусственных зубов в съемном пластиночном протезе. Правила подбора и постановки искусственных зубов в съемном пластиночном протезе.

60.
 Проверка конструкции съемного пластиночного протеза в полости рта.

Экзаменационные вопросы по дисциплине 

«Пропедевтическая стоматология с курсом материаловедения»
(пропедевтика терапевтическая)
2 курс, 3 семестр

1. Предмет – терапевтическая стоматология. Место терапевтической стоматологии среди других медицинских дисциплин. История развития стоматологии. Вклад ученых различных стран в развитие стоматологии.
2. Адгезивные системы при пломбировании композитами. Дентинные адгезивные системы. Этапы развития.

3. Организация стоматологического кабинета, его оборудование и оснащение. Стоматологические установки: электрические, пневматические, лазерные, порошковоструйные. Правила эксплуатации и ухода. Охрана труда и техника безопасности. Эргономика в стоматологии.

4. Композиты светового отверждения (фотополимеры). Состав и свойства. Требования к организации рабочего места при работе с фотополимерами. Требования к полимеризационной лампе. Техника пломбирования кариозных полостей различных классов. Показания к выбору. Отделка пломб.

5. Санитарно-эпидемиологический режим в стоматологическом кабинете. Асептика и антисептика в стоматологии. Дезинфекции и стерилизация в стоматологической практике. Хранение стерильных инструментов и материалов.

6. Адгезивные системы при пломбировании композитами. Дентинные адгезивные системы. Этапы развития.

7. Анатомия зубов человека. Общая анатомия и гистология зубов человека. Анатомические элементы зуба. Коронка зуба анатомическая и клиническая. Названия поверхности коронок. Признаки групповой принадлежности зуба. Основные признаки латерализация зубов.

8. Полимерные цементы. Стеклоиономерные (СИЦ) цементы. Состав, свойства. Типы СИЦ в зависимости от клинического применения. Показания к применению и выбору. Техника приготовления и пломбирования.

9. Контактный пункт, его роль. Приспособления, используемые для восстановления контактных поверхностей. Методика создания контактного пункта.

10. Распломбирование корневого канала. Средства для распломбировки корневых каналов. Распломбирование корневого канала, запломбированного со штифтами.

11. Анатомо-физиологические особенности строения эмали зуба, клиническое значение. Цель травления эмали. Техника травления. Препараты.

12. Стоматологические боры. Конструктивные особенности и идентификация боров согласно системе ISO6360. Уход и стерилизация.

13.Анатомо-физиологические особенности строения дентина зуба, клиническое значение. Цель применения адгезивной системы. Техника применения. Препараты.

14. Инструменты, применяемые в терапевтической стоматологии, по назначению. Уход. Стерилизация.

15. Частная анатомия зубов человека. Анатомия постоянных зубов. Сроки, последовательность, парность прорезывания постоянных зубов. Отличительные особенности постоянных зубов верхней и нижней челюсти. Топография полости зуба и корневых каналов постоянных зубов. Анатомические элементы полости зуба.

16. Инструменты для осмотра (обследования) полости рта.

17. Анатомия зубов верхней челюсти. Топография полости зуба и корневых каналов в зависимости от групповой принадлежности. Особенности раскрытия полости зуба и устья корневого канала.

18. Вспомогательные средства для пломбирования. Целлулоидные, металлические полоски.

Матрицы и матрицедержатели. Матричные системы.

19. Анатомия зубов нижней челюсти. Топография полости зуба и корневых каналов в зависимости от групповой принадлежности. Особенности раскрытия полости зуба и устья корневого канала.

20. Инструменты для обработки (отделки) пломбы. Финиры. Полиры. Резиновые головки. Штрипсы. Диски.

21. Анатомия временных (молочных) зубов. Сроки, последовательность, парность прорезывания временных зубов. Морфологические отличия временных зубов от постоянных.

22. Эндодонтический инструментарий. Стандартизация по ISO3630. Классификация эндодонтических инструментов по назначению. Уход и стерилизация.

23. Зубные формулы. Системы обозначения зубов в зубной дуге.

24. Стоматологические пломбировочные материалы. Классификация и характеристика пломбировочных материалов по назначению. Требования к пломбировочным материалам.

25. Понятие о кариесе зубов. Классификация кариеса зубов. Классификация кариозных полостей по Блеку.

26. Стоматологические пломбировочные материалы. Состав и свойства временных пломбировочных материалов. Техника приготовления, наложения и удаления временных пломб.

27. Принципы препарирования кариозных полостей. Особенности препарирования в зависимости от локализации кариозной полости. Техника препарирования. Элементы полости после препарирования.

28. Способы пломбирования корневых каналов – пломбирование одной пастой, с использованием каналонаполнителя, с использованием первичнотвердых материалов.

29. Особенности препарирования кариозных полостей I и V классов по Блеку. Этапы препарирования.

30. Ошибки и осложнения при пломбировании корневого канала. Их профилактика и устранение.

31. Препарирование полостей II класса по Блеку. Варианты препарирования.

32. Пломбировочные материалы для корневых каналов. Классификация материалов для корневых каналов. Требования к ним. Нетвердеющие пластичные пломбировочные материалы  для пломбирования корневых каналов. Состав и свойства. Техника пломбирования материалами для временного пломбирования канала и оценка качества. Показания к применению.

33. Препарирование полостей III и IV классов по Блеку. Варианты препарирования.

34. Пломбировочные материалы для корневых каналов. Пластичные твердеющие материалы для пломбирования корневых каналов. Состав, свойства. Техника пломбирования и оценка качества. Показания.

35. Ошибки и осложнения при пломбировании зубов по поводу кариеса. Ошибки и осложнения, возникающие при использовании адгезивной техники. Постпломбировочная чувствительность, профилактика и устранение.

36. Непластичные (первичнотвердые) пломбировочные материалы для пломбирования корневых каналов. Гуттаперчевые штифты. Пломбирование гуттаперчей. Методики обтурации корневого канала с использованием гуттаперчи. Техника пломбирования методом латеральной конденсации.

37. Эндодонтия. Эндодонтические инструменты. Стандартизация эндодонтических инструментов ISO3630. Классификация эндодонтических инструментов по назначению. Ротационные эндодонтические инструменты. Эндодонтические наконечники. Этапы эндодонтического лечения. Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала.

38. Металлические пломбировочные материалы. Амальгама. Состав и свойства. Показания к выбору. Методика приготовления и пломбирования. Создание контактного пункта. Техника безопасности.

39. Понятие о пульпите и периодонтите. Принципы лечения больных с пульпитами и периодонтитами. Удаление пульпы или ее распада. Создание доступа к полости зуба. Обнаружение и расширение устья корневого канала. Уровень пломбирования корневого канала при пульпите и при периодонтите.

40. Полимерные пломбировочные материалы. Ненаполненные полимерные пломбировочные материалы. Акрилоксид. Состав и свойства. Показания к применению. Методика приготовления, техника пломбирования. Отделка пломб.

41. Инструментальная (механическая) обработка корневых каналов. Цели инструментальной обработки корневого канала. Техника ручной обработки каналов: риминг, файлинг, подзаводка часов, техника сбалансированных сил.

42. Наполненные, или композиционные пломбировочные материалы. Структура композитов. Классификация реставрационных композитных материалов. Классификация композиционных материалов на основе размеров частиц наполнителя.

43. Принципы лечения больных с пульпитами методом витальной ампутации и экстирпации. Этапы лечения.

44. Композиты химического отверждения. Состав и свойства. Методика травления эмали. Техника пломбирования композитами химического отверждения кариозных полостей различных классов. Отделка пломб.

45. Девитализация пульпы. Наложение мышьяковистой пасты и пасты, содержащей параформальдегид. Механизм их действия. Изоляция кариозной полости.

46. Адгезивные системы при пломбировании композитами. Дентинные адгезивные системы. Этапы развития.

47. Лечение пульпита методом девитальной ампутации и экстирпации. Этапы лечения.

48. Композиты светового отверждения (фотополимеры). Состав и свойства. Требования к организации рабочего места при работе с фотополимерами. Требования к полимеризационной лампе. Техника пломбирования кариозных полостей различных классов. Показания к выбору. Отделка пломб.

49. Импрегнационные методы лечения пульпитов и периодонтитов. Показания к применению импрегнационных методов лечения больных с пульпитом и периодонтитом. Резорцин-формалиновый метод. Осложнения.

50. Методика клинического применения композитных пломбировочных материалов. «Сандвич-техника». Этапы пломбирования. Отделка пломб.

51. Длина зуба. Способы определения длины зуба. Варианты количества корней и корневых каналов. Определение уровня прохождения канала электрофизиологическим методом с помощью апекслокатора.

52. Компомеры и ормокеры. Состав и свойства. Техника пломбирования кариозных полостей. Показания.

53. Инструментальная обработка корневого канала. Техника «Step Back» (шаг назад).

2. Минеральные цементы: фосфат цемент, силикат-цемент, силидонт, лактодонт. Состав и свойства. Показания к применению. Способы приготовления и наложения.

54. Инструментальная обработка корневого канала. Техника «Crown Down» (от коронки вниз).

55. Полимерные цементы. Поликарбоксилатные цементы (ПКЦ). Состав, свойства. Показания к применению и выбору. Техника приготовления и пломбирования.

56. Ошибки и осложнения, возникающие в процессе инструментальной обработки корневых каналов. Их профилактика и устранение.

57. Полимерные цементы. Стеклоиономерные (СИЦ) цементы. Состав, свойства. Типы СИЦ в зависимости от клинического применения. Показания к применению и выбору. Техника приготовления и пломбирования.

58. Принципы лечения больных с пульпитами методами девитальной ампутация и экстирпация пульпы зуба. Вскрытие рога пульпы зуба. Наложение девитализирующих паст. Механизм их действия. Изоляция кариозной полости.

59. Лечебные прокладки. Материалы для лечебных прокладок. Показания к применению. Способы приготовления и наложения.

60. Принципы лечения больных с периодонтитом. Этапы эндодонтического лечения: раскрытие, прохождение корневого канала, его расширение, контроль работы в корневом канале.

61. Изолирующие прокладки. Материалы для изолирующих прокладок. Показания к применению. Техника приготовления и наложения изолирующих прокладок. Выбор материала.

62. Реставрация коронки зуба. Восстановление коронки зуба после эндодонтического лечения с использованием внутриканальных штифтов (постов).

63. Стоматологические наконечники. Классификация. Правила эксплуатации и ухода.

